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KLINGERSIL® C-4409 - Premiové vysokotlakové e
tesnenie pre naro¢né operacie. @ e

Tento vysokotlakovy tesniaci material obsahuje =
syntetické vlakna spojené s NBR a je vhodny pre e , = = o
vysoké zatazenie. Jeho vystuz z tahokovu ho robi :
schopnym odolavat vysokému tepelnému a
mechanickému namahaniu. Je odolny voci olejom, —— e s
vode, pare, uhfovodikom ako aj voéi kvapalnym a T Frermsensi

plynnym chemikaliam. =

Zakladné zlozenie: Syntetické vldkna spajané s NBR Velkosti dosiek 1000 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm

Farba Zelena / Zlta Hrabky 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm,
3.0 mm, 4.0 mm
Certifikacia TA-Luft (Clean air),
DNV GL approval Tolerancie
Hrubka podla DIN 28091-1
Dizka: + 50 mm
Sirka: +50 mm
Priemysel

VSeobecny priemysel / Chemicky priemysel / Ropa a plyn / Energia / Bunicina a papier /
Namornictvo / Automobilovy priemysel

TECHNICKE UDAJE - Typické hodnoty pre hribku 1.5 mm

Stlagitelnost ASTM F 36 J % 7
Odpruzenie ASTM F 36 J % 50
Stala tlakova pevnost DIN 52913 50 MPa, 16 h/300°C MPa 35
Stala tlakova pevnost BS 7531 40 MPa, 16 h/300°C MPa 32
KLINGER kompresia za studena/tepla 50 MPa pokles hrubky pri 23°C % 10

pokles hrubky pri 300°C % 10
Specificka tesnost VDI 2440 mbar x I/(s x m) 5.2E-05
Narast hrubky po ponoreni olej IRM 903: 5 h/150°C % 5
do kvapaliny ASTM F 146 palivo B: 5 h/23°C % 10
Hustota g/cm? 2.0
Klasifikacia podla BS 7531:2006 Grade Y 2.0
pre hrubku tesnenia 1.5 mm zakladna netesnost 0.1mg/s x m MPa y 30

m 3.1
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P-T diagram - hrubka 1.5 mm
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Tabulka chemickej odolnosti

Zjednoduseny prehlad chemickej odolnosti v zavislosti od najdélezZitejSich skupin surovin:

KLINGERSIL® C-4409 A: mala alebo Ziadna agresia  B: slaba aZ stredna agresia C: silna agresia
N . .. Chlérované . — . .
Pa’lraflnf)vy Motqrove Arorpahcke uhlovodikové Motorovy Mlnelral’ne Alkohol Ketény Estery Voda K)_lsellnef Z_asada’
uhlovodik palivo latky . olej maziva (zriedena) (zriedend)

kvapaliny
A B C (o A B A C C A A A

Vsetky informacie vychadzaja z dihorocnych skusenosti s vyrobou a prevadzkou tesniacich prvkov. Avsak vzhladom na Siroku $kalu moznych montaznych a prevadzkovych podmienok nie je
mozné vo vSetkych pripadoch pouzitia vyvodit konecné zavery tykajlice sa spravania v tesniacom spoji. Udaje sa preto nemézu pouzit na podporu akychkolvek zaruénych narokov. Toto
vydanie rusi v8etky predchadzajlce vydania. Zmeny vyhradené bez upozornenia.
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