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AFM 30

AFM 30 je prispdsobivy a vykazuje vynikajucu
mechanicku / tepelnd odolnost, ¢o dokazuje jeho
vysoka hodnota zvySkového napétia. Je ideédlny
na utesnenie plynov a kvapalin.Standardne su
obe strany potiahnuté neprilnavou vrstvou s
vysokym trenim, ktora znacne ulahluje
demontdz. Vo vacSine pripadov je dodatocna
povrchova uprava zbyto¢na.

Zakladné zlozenie Aramidoveé vlakna, bezazbestové Velkosti dosiek 1500 x 1500 mm

nahrady
Farba olivova zelena Hrabky 0.3 mm, 0.5 mm, 0.75 mm, 1.0 mm, 1.5 mm,
2.0 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm
Certifikacia DIN-DVGW, DIN 30653, BAM,
Germanischer Lloyd (DNV GL) Tolerancie

Hrubka podla DIN 28091-1
0,3-1.0+0,1 mm
1,5-5,0+0,2mm

Priemysel
VSeobecny priemysel / Chemicky priemysel / Ropa a plyn / Energetika / Infrastruktara /
Automobilovy priemysel

TECHNICKE UDAJE - Typické hodnoty pre hrubku 2.0 mm

Hustota glcm® 1.75-1.95
Strata vznietenim DIN 28090-2 % < 36
Pevnost v tahu podla ASTM F152 N/mm? >12
podra DIN 52910 N/mm? >9

Zvyskové napéatie podla DIN 52913 16 h /300 °C N/mm? =25
16h/175°C N/mm? =36

Stlacitelnost ASTMF 36 J % 7-15
Zotavenie ASTMF 36 J % > 50
Utesnitelnost proti dusiku DIN 3535, ¢ast 6 FA mg/(s x m) =0.05
Narast hrubky po ponoreni olej IRM 903: 5 h/150°C % <10
do kvapaliny ASTM F 146 palivo B: 5 h/23°C % <10
Kratkodoba $pickova teplota °C 400
Maximalna nepretrzita teplota °C 250
Maximalny prevadzkovy tlak bar 125
TlaCenie za studena eKSW % 7-15
Regenerécia za studena eKSW % 4-8
Tecenie za tepla pocas prevadzky eWSW/T % 11-14
Horuca regeneracia eWSW/T % = 0,65
mg/(s x m) <0.1

Zotavenie R mm ~ 0,012
Zvyskovy povvrchovy tlak po 1000 h (na vzduchu pri 100 °C) % > 50
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Vlastnosti tesnenia podla DIN 2505 V 1/86 (= AD-B7 6/86), DIN 2505 E 4/90

Material tesnenia Fyzikalny DIN 2505 V 1/86 DIN 2505 E 4/90
alebo tesnenie Hrabka stav (= AD-B7 6/86)
(minimalna sirka tesnenia meédia
bp =15 mm) (mrm) K xK K1 o 1 o 2) 3) o 4) pri
o° (mm) VU vo m so Y N/mm2 :
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AFM 30 20 plynna o bD 3 D 25 150 20 30
D

Viac informéacii o chemickej odolnosti najdete na www.reinz-industrial.com.
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